ARDEX K 301

Zewnetrzna masa wyréwnujgca

Na bazie cementu

Szpachlowanie, wyrbwnywanie, niwelowanie powierzchni
podtdg na zewnatrz i wewnatrz budynkow

Wykonywanie powierzchni uzytkowych, gospodarczych
oraz przemystowych, garaze, parkingi, drogi dojazdowe,
podjazdy

Wyréwnywanie powierzchni podtogowych w obszarach
narazonych na state dziatanie wody, wilgoci, na balkonach,
tarasach w celu dalszego uktadania ptytek ceramicznych,
okftadzin, malowania i powlekania powierzchni uzytkowych

Do stosowania w warstwach o grubosci od 2 do 20 mm
Samowygtadzajgca

Do podawania pompg

Szybka mozliwos¢ obcigzenia ruchem pieszym

Szybka mozliwo$¢ obcigzenia gotowej powierzchni

Bez tendencji do tworzenia rys
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ARDEX K 301

Zewnetrzna masa wyrownujaca

Zakres stosowania:
Wewnatrz i na zewnatrz. Na podtodze.

Szpachlowanie, wyréwnywanie i niwelowanie powierzchni
podtogowych z betonu, jastrychow cementowych, ptytek
ceramicznych, oktadzin ptytowych lub innych nadajgcych
sie odo tego celu podtozy.

Wykonywanie powierzchni uzytkowych w magazynach,
warsztatach, halach produkcyjnych, garazach, parkingach,
drogach dojazdowych, itp.

Wyréwnywanie powierzchni podtogowych w obszarach
stale mokrych oraz wilgotnych, na balkonach i tarasach
w celu dalszego uktadania ptytek ceramicznych i oktadzin
ptytowych, dalszego malowania oraz pokrywania
oktadzinami.

Opis materiatu:

Szary proszek z dodatkiem specjalnych cementéw, dobrze
dyspergujgcymi w wodzie tworzywami sztucznymi, wybra-
nych wypetniaczy i specjalnych dodatkéw uptynniajgcych.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze moze by¢ mokre lub suche ( bez katuz ), musi
jednak byc¢ trwate, nosne, odporne na dziatanie mrozu
i wolne od kurzu i substancji oddzielajgcych.

W celu uzyskania nosnego podtoza nalezy przez obrobke
mechaniczng powierzchni ( szlifowanie, srutowanie,
frezowanie ), usung¢ wszelkie luzne lub stabo zwigzane
warstwy znajdujgce sie na podtodze.

W przypadku zastosowania na zewnatrz oraz wewnatrz
w obszarach stale mokrych chtonne podtoza nalezy
zagruntowa¢ ARDEX P51/52 rozcienczone z wodg w
proporcjach 1:7. Nalezy zadbac¢ przy tym, by nie dopusci¢
do powstania katuz.

W przypadku gtadkiego, zwartego, szczelnego podtoza
jako mostek sczepny nalezy zastosowac wielofunkcyjng
zywice epoksydowg ARDEX EP 2000 zasypang piaskiem
kwarcowym np.: ARDEX QS.

W przypadku suchych powierzchni wewnatrz chtonne
podtoze nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym
ARDEX P 52 rozcienczonym z wodg w proporcjach 1:1,
na zwartych, gtadkich i szczelnych podtozach mozna
zastosowa¢ ARDEX P 52 rozciehczony z wodg w propo-
rcjach 1:0,5 lub ARDEX EP 2000 zasypany piaskiem
kwarcowym np.: ARDEX QS.

Jezeli bedzie konieczne natozenie drugiej warstwy masy
ARDEX K 301 na zwigzang i wykonang pierwszg warstwe
masy, nalezy powierzchnie przeszlifowa¢ uzywajgc papi-
eru o frakcji ziarna 16-32, nastepnie powierzchnie tak
przygotowang nalezy zagruntowac: we wnetrz gruntem
ARDEX P 52 rozcienczonym z wodg w proporcjach 1:1,
na zewnatrz ARDEX P 51/52 rozciehczonym z wodg w
proporcjach 1:7.

Przygotowanie materiatu:

Do czystego pojemnika nalezy wla¢ czystg wode i
mieszajgc dodac takg ilos¢ proszku, by powstata jednolita,
nie zawierajgca grudek ptynna masa.

Do wymieszania 25 kg ARDEX K 301 potrzebne jest okoto
5 I wody. Przy temperaturze 18-20°C masa moze by¢
stosowana przez okres 30-45 minut, przy czym niskie
temperatury wydtuzajg ten czas, a wysokie go skracajg.

Masa daje sie tatwo naktadac i wygtadza¢. ARDEX K301
mozna naktada¢ w warstwami od 2 do 20 mm.

W przypadku szpachlowania powierzchni o nachyleniu
max. 2% nalezy zmniejszyc ilo§¢ wody zarobowe;j.

Duze budowy:

Do mieszania i podawania masy nadajg si¢ pompy
slimakowe, kolbowe i pracujgce bez przerwy pompy
mieszalnikowe o wydajnosci 20-40 I/minute.

W przypadku przerw w pracy ponad 30 minut maszyne
oraz weze podajgce nalezy oczysci¢ wodg.

ARDEX K301 mozna stosowac przy temperaturze +5°C.
Podczas wylewania i wigzania masy nalezy unikac
przeciggéw oraz bezposredniego nastonecznienia
réwnanej powierzchni. Wylang mase chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem.

Powierzchnie uzytkowe przemystowei gospodarcze:
Podtoze, jastrych cementowy (C30 do C50) lub beton(B 25
do B35) musi by¢ odpowiedni do obcigzen na ktére bedzie
narazone.

W celu usuniecia zanieczyszczen, substancji
oddzielajacych, luznych warstw wierzchnich, pozostato$ci
substanciji fgczgcych podtoze nalezy frezowaé, srutowac
lub poddac¢ obrébce piaskowaniem.

Tak przygotowane podtoze nalezy nastepnie w zaleznosci
od rodzaju obcigzen oraz narazenia na dziatanie

wilgoci zagruntowac¢ przy pomocy ARDEX P 51/52 ,
rozcienczonego z wodg w proporcjach 1:1 lub 1:7, albo
zastosowac zywice ARDEX EP 2000.

ARDEX K301 nadaje sie do zastosowania w przypadku
narazenia na obcigzenia klasy trwatosci C30 do C50

— z wykluczeniem narazenia na $cieranie (zgodnie z AGI A
12 Posadzki przemystowe, czes¢ 1).

Uwagi:

W celu ochrony przed Scieraniem, olejami mineralnymi,

w celu utatwionego zmywania, itp. Mozna uzy¢ odpowied-
nich systeméw pokrywajacych. Z uwagi na mnogosé
dostepng na rynku poleca sie zawsze zasiegng¢ porady
producenta, lub wykonanie testu sprawdzajgcego
celowos¢ uzycia.

W celu wypetnienia dziur, nieréwnosci, szpachlowania
nadaje sie ARDEX A 46.

Wskazowki:

Produkt zawiera cement. Zagrozenie powaznego
uszkodzenia wzroku. Nie dopuszczac¢ do kontaktu z
dzieémi. Chroni¢ oczy i skore. W przypadku kontaktu

z oczami natychmiast przemy¢ obficie czystg wodg i
natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Podczas pracy
nosi¢ odpowiednie rekawice oraz okulary ochronne.

GISCODE ZP 1= produkt zawiera cement
niskochromianowy.



Przyktady przyporzadkowania wymagan
i obszaréw zastosowania do klas wytrzy-
matosci zgodnie z kartg AGI A12.
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ARDEX K 301

Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse
EN 13813:CT-C30-F7-A22

Druckfestigkeit: = 30 N/mm?
Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm?
VerschleiBwiderstand nach Béhme: <22 cm?50 cm?
Haftzugfestigkeit: NPD

pHWert: NPD
Brandverhalten: E

pojazdow na
miekkim ogumieniu
do 20 km/h

— lekkie natezenie
ruchu wozkow
widtowych o kotach
gumowych do
10 km/h

— $redni ruch pieszy

— ustawianie $rednio
ciezkich urzgdzen
i przedmiotow

— wibracja niewielkich
urzgdzen bez
ostrych krawedzi

— $rednie obcigzenia
udarowe

Klasa
wytrzy- Obciazenia Obszar
mato- a stosowania
sci
C 30 — sporadyczny ruch — hale magazynowe
pojazdéw na miekkim | ze sktadowaniem
gumieniu do 10 km/h lekkich i elasty-
— wewnetrzny cznych towaréw
ruch pieszy (drewno, papier,
— bez obcigzen guma, miekkie
tarciem tworzywa
— bez obcigzen sztuczne itd.)
udarowych — proste warsztaty
do wykonywania
prac z niewielkimi
narzedziami,
narzedziownie
C40 — maty ruch poja- — hale matej
zdéw na miekkim produkgciji, hale
ogumieniu do montazowe i
10 km/h magazynowe
— niewielki ruch do sktadowania
pieszy produktow lekkich
— niewielkie obcig- i elastycznych
zenie tarciem — proste warsztaty
— niewielkie obcia- do wykonywania
zenia udarowe prac z narzedzi-
ami bez ostrych
krawedzi
C50 — $rednie natezenie — hale produkcyjne

i montazowe

— hale magazynowe
do sktadowania
produktow o
Srednim ciezarze

— warsztaty do
wykonywania
prac z lekkimi
narzedziami
wszelkiego
rodzaju




ARDEX K 301

Zewnetrzna masa wyrownujaca

Dane techniczne
zgodne z normg jakosci ARDEX:

Proporcja Ok. 51 wody : 25 kg proszku
mieszania: co odpowiada:
ok. 1 c.0. wody : 31/2 c.o. proszku

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/l
Ciezar zaprawy: ok. 1,9 kgl/l
Zuzycie materiatu: ok. 1,6 kg /m?/mm
Czas pracy (+20°C): 30-45 min

Obciazanie ruchem
pieszym (20°C): po ok. 2-3 h

Zdolnos¢ przyjecia
oktadzin zewne-
trznych (20°C): Okfadziny odporne na wilgo¢
po 1 dniu
Malowanie, wyktadziny
— po wyschnieciu
Do 5 mm po ok. 2 dniach
Do 10 mm po ok. 5 dniach
Do 20 mm po ok. 7 dniach
Wytrzymatosé
na sciskanie: Po 1 dniu ok. 8 N/mm?
Po 7 dniach ok. 20 N/mm?
Po 28 dniach ok. 30 N/mm?
Wytrzymatosé na
rozcigganie przy
zginaniu: Po 1 dniu ok. 2,0 N/mm?
Po 7 dniach ok. 4,0 N/mm?
Po 28 dniach ok. 7,0 N/mm?
Przyczepnos¢
miedzywarstwowa: Po 3 dniach ok. 1,5 N/mm?
Po 7 dniach ok. 1,7 N/mm?
Odpornos¢ na cykl
mréz/odwilz: tak

Odpornosé
na obciagzenia
skupione (krzesta

na kétkach): tak
Przydatnos¢

w systemach

ogrzewania

podtogowego: tak
Opakowanie: Worki po 25 kg

Magazynowanie: W suchych pomieszczeniach

198 07/2015

w oryginalnie zamknietym

opakowaniu 12 miesiecy_ Gwarantujemy wysokg jako$¢ naszych produktéw. Nasze zalecenia
dotyczgce zastosowania opierajg sig¢ na badaniach i praktycznym
doswiadczeniu, mogg by¢ jednak tylko ogdlnymi wskazéwkami na temat
zastosowania, poniewaz nie mamy zadnego wptywu na warunki panujgce
na budowie i sposéb wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla
kazdego kraju, oparte na standardach panujgcych w regionie, przepisach
prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemystu
moga powodowaé zastosowanie specyficznych zalecen.




