ARDEX X78S

MICROTEC Wysokoelastyczny, szybki
klej do ptytek na podtogi

Na bazie cementu
Spetnia wymagania EN 12004

Klasyfikacja F (przyczepnos¢ miedzywarstwowa >5 N/m?)

po 6 godzinach

Do mocowania i uktadania:

— ptytek kazdego rodzaju bez wzgledu na chtonnos¢

— ptytek i ksztattek betonowych

— ptyt i oktadzin obrobionych i przygotowanych z odpornego na wilgoé¢
kamienia naturalnego

— do wewnatrz i na zewnatrz

Dodatkowe bezpieczenstwo dzieki wzmocnieniu widknami:
— naprezenia wewnetrzne zostajg kompensowane

— przyczepno$¢ miedzywarstwowa zostaje podniesiona

— odksztatcenia i zmiana objetosci materiatu zostaje zredukowana [
Powierzchnie mozna fugowa¢ po 90 minutach ——
Wodoodporny
Mrozoodporny

Elastyczny

Na ogrzewanie podtogowe
Duza wydajnosc¢

Materiat tatwy w stosowaniu
Wolny od wykwitow dzieki zastosowaniu specjalnych dodatkow i uszlachetniaczy
Petne tgczenie ptytek bez tendencji do tworzenia pod nimi filmu wodnego
ARDEX X 7 S + ARDEX E 90 Dodatek modyfikujgcy = Specjalny klej o wysokiej
elastycznosci i urabialnosci w klasie S2 wg EN 120002 posiadajgcy wiasciwosci
wodoodporne i hydrofobowe

Flexmortel

Erfillt die Anforderungen der
Richtlinie ,Flexmortel”

Stand Juni 2001

Wyprodukowane ARDEX Polska Sp.z o.0. ARDEX GmbH
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QM/UM zgodnym z 55-200 Otawa 6120 DEUTSCHLAND

DIN EN ISO 9001/14001 tel.: 71 716 45 60 Tel.:+49 (0) 23 02/664-0
fax: 71 716 45 61 Fax:+49 (0) 23 02/664-240
biuro@ardex.pl kundendienst@ardex.de

www.ardex.pl www.ardex.de




ARDEX X78S

MICROTEC Wysokoelastyczny, szybki klej do ptytek na podtogi

Zakres stosowania:

Stosowany do wewnatrz i na zewnatrz, na podtogi.
Elastyczny klej o lekkiej puszystej konsystencji, umozliwia
petne podparcie oktadziny w metodzie floatingu.
Uktadanie i mocowanie:

— ptytek kazdego rodzaju bez wzgledu na ich chtonnosc¢
— mozaiki ze szkta i porcelany

— plyt i ksztaltek betonowych

— ptyt z kamieni naturalnych odpornych na wilgo¢

Uktadanie piyt i ptytek:

— na balkonach i tarasach

— w basenach

— na jastrychach z ogrzewaniem podtogowym

— w szczegolnie obcigzonych powierzchniach w przemysle
i rzemiosle

Osadzanie i uktadanie ptytek w basenach

Osadzanie i uktadanie ptytek na jeszcze kurczacych sie
podtozach betonowych i murowanych (majgcych minimum
3 miesigce)

Opis materiatu:

Proszek na bazie specjalistycznych cementow,
wypetniaczy, wzbogacony specjalnymi dodatkami,
widknami MICROTEC oraz elastycznymi tworzywami
sztucznymi.

Przy mieszaniu z woda powstaje jednorodna, elastyczna
zaprawa o duzej wytrzymatosci.

Czas pracy wynosi 30 minut po zmieszaniu z wodg.
Zaprawa twardnieje poprzez hydratacje i wysychanie.

Przygotowane podtoza:

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne, musi by¢ trwate,
nosne, mocne, wolne od kurzu i srodkéw oddzielajgcych.

Wewnatrz podtoza chtonne, gipsowe — szlifowane lub z ja-
strychu anhydrytowego powinny by¢ zagruntowane
Srodkiem ARDEX P 52 rozcienczonym z wodg w stosunku
1:3.

Na podtoza niechtonne, np.:

metal, szkto, powtoki lakiernicze, tworzywa sztuczne we
wnetrzach nalezy zagruntowaé srodkiem ARDEX P 82.

Wewnatrz na stare ptytki mozna zastosowac produkt
ARDEX P 4 lub wykona¢ cienkie szpachlowanie
kontaktowe klejem ARDEX X 78 S.

Na zewnatrz budynkéw oraz na powierzchniach stale
narazonych na dziatanie wilgoci przed przyklejeniem
ptytek nalezy nanies¢ jako warstwe sczepng i uszcze-
Iniajgcg ARDEX 8+9 (tarasy/balkony/tazienki itp.).

Uktadanie plytek, stosujgc klej ARDEX X 78 S, wykonuje
sie po wyschnieciu srodka gruntujgcego, warstwy szpachli
kontaktowej lub warstwy uszczelniajgce;.

Przygotowanie i stosowanie materiatu:

Do czystego naczynia do mieszania wlewa sie czystg
wode i intensywnie mieszajac, sypie sie proszek ARDEX
X 78 S, aby uzyskac¢ jednorodng konsystencje bez grudek.
Po doktadnym wymieszaniu robimy przerwe i przed wyto-
zeniem kleju na podtoge ponownie mieszamy. Otrzymuje-
my jednorodna, tatwg w nakfadaniu puszystg ptynng mase
klejaca.

W celu wymieszania 25 kg proszku ARDEX X 78 S
potrzebne jest ok. 8,0 litrow wody. Konsystencja zaprawy
zalezy od rodzaju, wielkosci i ciezaru uktadanych ptytek.

W celu przygotowania kleju o jeszcze lepszych
wiasnosciach — wysokoelastyczny, wodoodporny, nalezy
zmieszac¢ proszek ARDEX X 78 S z rozcienczonym w
wodzie w stosunku 1:2 ptynem — plastyfikatorem ARDEX
E 90.

Proporcje mieszania w tym przypadku wynosza:
25 kg ARDEX X 78 S — proszek

3,0 kg ARDEX E 90

6,0 | wody

Zaprawa ARDEX X 78 S jest nanoszona na podfoze i tak
rozprowadzana za pomocg zebatej packi, aby zapewni¢
klejenie ptytek na catej ich powierzchni. Podtoze, rodzaj,
wielko$c¢ i odwrotna strona ptytek decydujg o doborze
wielkosci packi zebatej.

Chropowate i nieréwne podtoza mozna przeszpachlowac
i wyrownac¢ przy uzyciu ARDEX X 78 S. Po stwardnieniu
warstwy wyréwnujgcej mozna wykonac¢ uktadanie
oktadzin.

Jednorazowo natozone powierzchnie kleju powinny byé
jedynie tak duze, aby mozna byto tatwo utozy¢ ptytki w
jeszcze wilgotng warstwe zaprawy, nalezy to zrobi¢ w
ciggu 20 minut od natozenia kleju.

Utozone ptytki mozna korygowac do 15 minut od ich
potozenia.

Przy uktadaniu mozaiki szklanej lub porcelanowej pokrytej
z przodu przyklejong siatkg papierowg zazwyczaj

uzywa sie packi 3x3x3 lub 4x4x4 mm tak, aby uzyskac
wystarczajgce zwilzenie i przyleganie.

Fugowanie w zaleznosci od warunkow i obcigzenia
wykonuje sie masami ARDEX FM/ARDEX EG 8/ARDEX
WA.

Na basenach i innych wysoko obcigzonych powierzch-
niach zalecamy stosowanie fugi ARDEX WA.

W razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ klejenie probne.
ARDEX X 78 S nalezy stosowa¢ w temperaturze powyzej
5°C.

Wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydtuzajg czas
pracy, stosowania i obcigzenia gotowej powierzchni.

Zaleca sie:

Przy osadzaniu ptytek na ptytach budowlanych nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby byly one stabilnie, sztywno
umocowane na konstrukcji.

W przypadku wykonania uszczelnien podptytkowych
zgodnych z instrukcjg pod tytutem:

Wskazowki odnosnie wykonania uszczelnien w powig-
zaniu z oktadzinami ptytkami, ptytami we wnetrzach i na
zewnatrz — zaleca sie masy uszczelniajgce firmy ARDEX.

Marmur i inne kamienie naturalne wrazliwe na wilgo¢
nalezy uktada¢ we wnetrzach przy uzyciu systemowego
ARDEX - szybkowigzgcego kleju budowlanego.

W kapieliskach leczniczych lub termalnych nalezy
stosowac epoksydowy klej i zaprawe do fugowania
ARDEX WA.



Przy uktadaniu ptytek na podtozach ptywajgcych nalezy
tak dobrac ptytki i ich wzor, aby zawsze byta mozliwosc
przeniesienia doktadnie dylatacji z podtoza jastrychowego
na dylatacje pomiedzy ptytkami.

Uwaga:

Zawiera cement draznigcy dla oczu i skory. Reaguje
alkalicznie.

W przypadku kontaktu nalezy oczy i skore przemy¢
wodg. Podraznienia oczu wymagajg pomocy lekarskiej.
Przy pracy nalezy stosowac¢ odpowiednie rekawice
ochronne, okulary ochronne i obuwie.

Produkt oryginalnie zapakowany i nieotwarty nie dziata
szkodliwie na srodowisko.

Zawiera cement niskochromianowy.

0432
0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten

06

54067
EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX X 78 S
Zementhaltiger Mortel

EN 12004:C2FE-S1
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:= 1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: = 1,0 N/mm?2
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: = 1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau- 21,0 N/'mm?
Wechsellagerung:

Bestimmung der offenen Zeit: 20,5 N/mm? nach

mind. 30 Minuten
Friih-Haftzugfestigkeit nach 6 Stunden: > 0,5 N/mm?

Bestimmung des Abrutschens: NPD
Bestimmung der Verformung: 22,5mmund <5mm
E

Brandklasse:




ARDEX X78S

MICROTEC Wysokoelastyczny, szybki klej do ptytek na podtogi

Dane techniczne

wedlug normy jakosci ARDEX:

Proporcje
mieszania:

Gestos¢ nasypowa:

Gestosc¢ swiezej
masy:

Zuzycie materiatu:

Czas pracy (20°C):

Czas ukladania
plytek:

Czas korekcji:
Mozliwos¢ obcia-

zania ruchem
pieszym (20°C):

Przyczepnos¢ do
podtoza:

Przydatnos¢ w sy-
stemie ogrzewania
podtogowego:
Opakowanie:

Magazynowanie:

okoto 8,0 | wody : 25 kg proszku,
co odpowiada:

ok. 1 c.0. wody : 2,75 c.o.
proszku

1,2 kg/l

1,6 kgl

Przy gtadkim podtozu
ok. 1,2 kg/m? proszku
paca zebata 3x3x3 mm
ok. 1,9 kg/m? proszku
paca zebata 6x6x6 mm
ok. 2,3 kg/m? proszku
paca zebata 8x8x8 mm

ok. 30 minut

ok. 30 minut po natozeniu kleju

15 minut

Po ok. 90 minutach,
potem mozliwos$c¢ fugowania

Po 6 godzinach 20,5 N/mm?
dla ptytek z kamionki

po 28 dniach

sucho, wilgotno

ok. 1,0-2,0 N/mm?

ciepto

ok. 1,0-1,5 N/mm?

cykl mréz/odwilz

ok. 1,0-1,5 N/mm?2

tak

Worki po 25 kg netto

W suchych pomieszczeniach
przez ok. 6 miesiecy

w oryginalnie zamknietych
opakowaniach

Ponosimy petng odpowiedzialno$¢ za wysoka jako$¢ naszych produktow.
Zalecenia dotyczgce obrobki zostaty opracowane na podstawie
wieloletnich doswiadczen. Sg to jednak tylko zalecenia ogdlne, ktére nie
gwarantujg zachowania wtasciwosci produktu, poniewaz nie mamy wptywu
na warunki panujgce na placu budowy oraz na jako$¢ wykonywania prac.
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