Bezskurczowa zaprawa montazowa do
podiewek i kotwienia

Do kotwienia elementéw metalowych
Podlewanie Scian oraz stupéw
Bezskurczowa

Wysokie wytrzymatosci mechaniczne

Zgodna z norma PN-EN 1504-6
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Bezskurczowa zaprawa montazowa do podlewek i

kotwienia

Wiasciwosci:

Zaprawa 0 szybkim przyroscie wytrzymatosci i wysokich
odpornosciach mechanicznych

Brak skurczu (rozszerza sie bardzo nieznacznie); dlatego nie
tworzy peknie¢, a utwardzony produkt zajmuje catos¢
przestrzeni do wypetnienia. Bardzo dobra rozptywnosc i
zdolnos¢ do poziomowania z matg iloécig wody zarobowej
idealnie wypetnia przestrzen.

Doskonale spaja elementy metalowe z powierzchniami
betonowymi dajgc trwate i wytrzymate potaczenie.

Nie zawiera chlorkéw oraz zanieczyszczonego metalami
kruszywa przez co nie prowadzi do korozji elementow
metalowych.

Zastosowanie :

Szpachlowanie i kotwienie na betonowych posadzkach pod
maszyny poddane intensywnym obcigzeniom
mechanicznym. Wypetnianie i uszczelnianie stupdw
betonowych, w podporach mostowych, szynach,
szpachlowanie miedzy Scianami i filarami itp. Do napraw
specjalnych poziomych powierzchni betonowych, do
wykonywania iniekcji, napraw podestow (poprzez
nadlewanie).

Sposéb uzycia:

Podtoze powinno by¢ mocne, chropowate i czyste; powinno
by¢ wilgotne ale nie zalane, podczas aplikacji produkt.
Wymieszaj CEM GROUT z 2/3 potrzebnej wody, kiedy
powstanie jednorodna masa nalezy dodac reszte wody dla
uzyskania ptynnej konsystencii (4-4,5 I. to catkowita ilos¢
wody na worek 25 kg). Dla uzyskania efektu gestszej
zaprawy, mieszanka woda / CEM GROUT powinna wynosic¢
od 3 do 4 I. na worek 25 kg. Unikaj uzywania nadmiernej
ilosci wody, ktéra moze zmniejszy¢ skutecznos¢ produktu.
Jesli potrzebne jest zastosowanie w warstwach grubszych
niz 7 cm, to mieszamy zaprawe z kruszywem 6 mm w
stosunku 2:1 (na 50 kg CEM Grout 25 kg kruszywa). Wylang
zaprawe nalezy pielegnowac przez 2-3 dni, natomiast
rozszalowywanie elementdw nie wczesniej niz po 12
godzinach.

Stosowac w temperaturach od +5°C do+30°C.

Gdy zaprawa zacznie wigzac nie dodawa¢ wody ani
ponownie nie mieszac.

Ostrzezenie:

Zawiera cement. Unikaj kontaktu z oczami i skérg. W
przypadku kontaktu przemy¢ doktadnie wodg i natychmiast
skonsultowac sie z lekarzem. Nalezy stosowac odpowiednie
rekawice ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi. Produkt
oryginalnie zapakowany i nie otwarty nie dziata szkodliwie
na srodowisko. Przy zastosowaniu nalezy nosi¢ odpowiednie
rekawiczki ochronne.

Dane techniczne:
(Na podstawie testéw przeprowadzonych w naszym laboratorium zgodnie z
aktualnymi przepisy prawne)

Rodzaj: Szary proszek
Proporcje 4] wody na 25 kg proszku
mieszania:
Ciezar swiezej | Ok. 2,2 kg/l
zaprawy:
Tuzycie: Ok. 1,9 kg proszkuna m2il mm
) grubosci

Po 1 dniu, ok. 34 N/mm?
Wytrzymatoséé | Po 3 dniach, ok. 58 N/mm?
na $ciskanie Po 7 dniach, ok. 62 N/mm?

Po 28 dniach, ok. 67 N/mm?

Po 1 dniu, ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ | Po 3 dniach, ok. 7 N/mm?
na zginanie: Po 7 dniach, ok.9,5 N/mm?

Po 28 dniach, ok.10 N/mm?
Pecznienie: Po 28 dniach ok. +0,1%.
Opakowania: 25 kg worki

. Przez 12 miesiecy w oryginalnie

Skiadowanie: zamknietych opakowaniach
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CEMGROUT
Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami
(PCC) do napraw konstrukcji betonowych
EN 1504-6

Zawartos¢ jonow chlorkowych | <0.05 %
Przyczepnos$c przy wyrywaniu | < 0.6 mm at a load of 75 kN

Temperatura zeszklenia NPD
Petzanie przy przemieszczeniu | NPD
obcigzenia rozciggajacego
Reakcja na ogien Al

Substancje niebezpieczne Zgodnie z5.3 wg EN 1504-6

Gwarantujemy wysokg jako$¢ naszych wyrobow. Nasze zalecenia
dotyczace stosowania opierajg si¢ na badaniach i praktycznym
doswiadczeniu, mogg jednak by¢ tylko ogdélnymi wskazéwkami na temat
zastosowania, poniewaz nie mamy zadnego wplywu na warunki panujgce
na budowie i przebieg wykonywanych prac.






